Cliente:
N.LF.
Obra:
Direccion:
Poblacién:

CERAMICA FUSTE S.A.
A25021478

PLANTA

CTRA. PALAU, 3
FONDARELLA

Expediente:

Nuam. de obra: 02046

LOG9X2333 Albaran:

Su referencia:
Fecha de recepcion: 26/06/2009
Fecha ensavyos: Inicio:  30/06/2009 Final:  01/07/2009

LO00701

CONSORCI\LLEIDATAX DE CONTROL

Control de qualitat en edificacid i obra pablica

102920 Destinatario:

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME.
LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESFPONDEN UNICAMENTE A

LA MUESTRA ANALIZADA

LLEIDA, 01/07/2009

CERAMICA FUSTE S.A.

CTRA.PALAU, 3
25244 - FONDARELLA

Hoja 1 de 3.

ACTA DE RESULTADOS

Descripcion de la muestra:

6 PIEZAS DE TABLON CERAMICO DE 1000X300X50 mm. OF : 11806091

Toma de la muestra: por ¢l laboratorio. -
Canticdad [ Dascripeién del ensayo
1 LD10 Ceramicas. Determinacion de la resistencia a la flexion de una muestra de seis ladrillos
P ceramicos, segin la norma UNE 67042:1988
8
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Equipos utilizados: marco y prensa de flexion

MULTIENSAYOS MPC-20t cédula de 2,5t |

[ Observaciones: | .
Ve ge Enviado a: Peticionario El Tétnicp de Area
Director Técnicco

Pere#ntorn Pifiol

Nuria Guiteras i Cors

W

e-mail: consorci@econslab.cat

Parc de Gardeny Edifici, 29-B, baixos / 25003 LLEIDA { Tel. 973 24 70 08 / Fax 973 22 28 42 / Lleida
Av. Estaci6, 78 7 25500 LA POBLA DE SEGUR /Tel. 973 68 14 14/ Fax 973 68 {3 02/ La Pobla de Segur




Cliente:
N.LF..
Qbra:
Direccion:
Poblacién:

CERAMICA FUSTE S.A.

A25021478
PLANTA

CTRA. PALAU, 3
FONDARELLA

Expediente:

NOm. de obra:

02046
LO8X2333

LO00701

Albaran: 102920

Su referencia:
Fecha de recepcién: 26/06/2009
Fecha ensayos: Inicio:.  30/06/2009 Final:  01/07/2009

CONSORC! \LLEIDATA\DE CONTROL

v

Control de qualitat en edificacié i obra publica

Destinatario:

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME.
LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A
LA MUESTRA ANALIZADA

LLEIDA, 01/07/2009

CERAMICA FUSTE S.A.

CTRA.PALAU, 3
25244 - FONDARELLA

Hoja 2 de 3.

ACTA DE RESULTADOS

Cantdad Céhgn Drscripciin del snsaye

* LOM

Ceramicas. Ensayos de medida, tolerancia de dimensiones y comprobacion de la forma de
una muestra de diez ladrillos ceramicos, segin la norma UNE EN 772-16:2000.

g CARACTERISTICAS DIMENSIONALES. Dimensiones
§ Probeta Largo mm Grueso mm Través mm
T8 8 996 43 296
g 10 995 48 295
g8 16 996 ) 296
£3 19 997 50 296
2 % 20 996 49 297
Eg 23 997 49 297
8 g Promedio 996,2 48,9 296,2
g 5 Nominales 1000 50 300
é g (a) mm 3,83 1,09 3,83
38 % 0,38 217 128
% _?;’ {(a) Desviacion del valor promedio respecto del valor nominal
2z
(@) a
Y CARACTERISTICAS DE LA FORMA. Espesores minimos de pared
.§ Probeta Pared largo-través mm Pared largo-grueso mm Pared interior mm
7 8 6,1 6,2 6,0
10 6,2 71 6,1
16 6,1 6,6 60
19 7,0 6.4 6.0
20 6,3 6,2 6.0
23 6,4 6,8 5,9
Valores minimos 6,1 6,2 59

[ Observaciones: |

Ve Be
Director Técnico

Pe ntorn Pifiol

Enviado a: Peticionario

El Técnjgd\de Area

e-mail: consorci@conslab.cat

Parc de Gardeny Edifici, 29-B, baixos / 25003 LLEIDA / Tel. 973 24 70 08 / Fax 973 22 28 42/ Lleida

Av. Estacié, 78 / 25500 LA POBLA DE SEGUR / Tel, 973 68 14 {4/ Fax 973 68 13 02/ La Pobla de Segur



Chiente:  CERAMICA FUSTE SA. CONSORCI\LLEIDATA\ DE CONTROL

; N.LF.: A25021478
| Obra: PLANTA

; Direccidn: CTRA. PALAU, 3 Control de qualitat en edificacié | obra puiblica
Poblacion: FONDARELLA

Num. de obra: 02046 ' LO00701
Expediente: LO9X2333 Albaran: 102920 Destinatario:
Su referencia:

Fecha de recepcién: 26/06/2009
Fecha ensayos: Inicio:  30/06/2009 Final: 01/07/2009 CERAMICA FUSTE S.A.

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME.
LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A CTRA.PALAU, 3

LA MUESTRA ANALIZADA 25244 - FONDARELLA

LLEIDA, 01/07/2009 Hoja 3 de 3.

ACTA DE RESULTADOS

Cortidad Codgo Deseripeian del onzays
1 LD25 Ceramicas. Determinacion de 'a planeidad de una muestra de diez piezas ceramicas, segiin

la norma UNE EN 772-20:2000.

CARACTERISTICAS DE LA FORMA.PLANEIDAD

Probeta Longitudinal mm Transversal mm

34 0,5
3.5 0,6
2,8 0,7
2,8 0,6
3.1 0,6
33 0.4
Valor maximo 35 0,7
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CONSORCI LLEIDATA DE CONTROL - NIF P7500001H
Ajuntament, Diputacié | Collegi o' Aparelladors | Arquitectes Técnics de Lieida

[ Observaciones: | |

Ve Be Enviado a: Peticionario El Técnizt d‘ Area
Director Técnico

P ntorn Pifiol Ndria Guiteras i"Cors
[}

e-mail: consorci@constab.cat Parc de Gardeny Edifici, 29-B, baixos / 25003 LLEIDA / Tel. 973 24 70 08 / Fax 973 22 28 42 / Lleida
Av_ Estacid, 78 / 25500 LA POBLA DE SEGUR / Tel. 973 68 14 14/ Fax 973 68 |13 02/ La Pobla de Segur



